3. Collage des tapis

Il est important que pendant le collage y soit la
compléte absence de I'humidité 4 cause de
l'utilisation d'une colle spéciale sur la base de poly-
uréthane qui en contact avec I'humidité causerait
l'augmentation de wvolume ce qui imposerait la
substitution de tous les matériaux appliqués
jusgu'a présent.

Le collage des tapis peut étre réalisé par 2 fagons
différentes:

Option 1: par collage avec de la colle de PU en
rayures chaque de 2 4 3 cm si la couche de fonda-
tion est perméable (asphalte de drainage ou béton
poreux)

Option 2: par collage total avec de la colle de PU si
la couche de fondation est imperméable; en ce cas
la couche de fondation fond doit avoir le pendage
a un seul coté compris entre 0,5 % et 1 %.

4. Roulage

C'est I'étape essentielle de la réussite de la pose
du systéme.

Dans le heueres suivantes au collage avec de la
colle de PU le tapis va étre cylindré en continu
avec rouleaux de 40 & 80kg pour eviter que la
colle (qui a tendance d'expandre en phase de
prise) souléve le tapis en créant la surface iregu-
ligre. Ceci doit &tre fait pendant toute la durée de
la polymerisation de la colle et sans interruption.
Cette opération peut durer plusieurs heures.



